Riga var lepoties ar relativi [abi saglabdtu 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta
sakuma izbUveéto daudzstavu Tres namu apjomu. Man ir bijusi izdeviba apse-
kot un organizét bovizpétes un izstradat rekonstrukcijas risingjumus vairakiem
desmitiem &adu eku. 5aja raksta centidos apkopot misu pieredzi par 0 namu
konstruktivajam Tpatnibam. Parasti tas ir piecu, sesu un pat vairgdk stavu mara
ékas, tam ir koka parsegumi un koka jumta konstrukcija, seklie lentveida pamati,
visbiezak tdm ir pagrabi. Pagraba parsegumus parasti veido térauda sijas, starp

kuram izmarétas kiegelu velves.

Par muri

So eku buvizpétes ietvaros vispirms javeic
kiegelu laboratoriskas parbaudes, jo Smita
amurs nav piemerots Kiegelu (turklat vel
neviendabigu) stipribas noteik$anai. Ari
pieredze rada, ka Smita amura rezultati
meédz vairakkart atskirties no laboratorijas
testiem. To var méginat izmantot vienigi
javas stipribas noteikanai, un ari tikai
tapéc, ka javas paraugu nemsana bie#i ir
«neiespéjama misija».

Mira izpétes lavuSas parliecinaties, ka
naudu bivuzpéméji taupijudi visos lai-
kos. Vispirms jau kiegelu forma un uvju
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mainigie biezumi liecina, ka bieZi tikusi
izmantoti jau iepriek§ lietoti kiegeli.
Panemto kiegelu paraugu laboratorijas
parbaudes uzrada ievérojamu izkliedi,
dazkart tik pamatigu, ka laboratorijas atsa-
kas dot paraugu stipribas vidéjas vertibas.
K3 jau minéts, kiegelu forma médz bit loti
neregulara, lidz ar to mara $uves ir mai-
niga biezuma (dazkart no 4 lidz 30 mm),
tas janem véra, novértéjot mara kopéjo
stipribu. Javas stipriba un $uvju kvalitate
ievérojami ietekmé mara rezultitus, tapéc
biezi miira kopéja nestspéja ir relativi
zema.

Testam sagatavoto kiedelu paraugu izskats liecina par to kvalitat.

Temesli tam ir daZzadi. Pieméram, péc
1905. gada revolacijas tirgi bija nonakusi
daudz jau lietotu kiegelu no nodedzini-
tajaim muiZzam. Ta bija normala prakse
marim izmantot lietotus kiegelus, bet tas
nav labi. Tapat jau vairak neka simt gadu
laika ekas bijusi dazadilokali ugunsgréki,
kuru pédas vairs nav redzamas, bet testu
rezultati liek meklét izskaidrojumus.
Biezi vien horizontilas hidroizolacijas
trikuma dé] kiegeli ilgstodi bijusi mit-
ruma piesatinati. Un visbeidzot - toreiz
tehnologiskas iespéjas stipri atSkirds no
musdiendm.

Jebkura gadijjuma pieredze rada, ka ir
nepiecie$ami vairaku Kiegelu (vélams, vis

maz tris) paraugi katra grupa, jo rezultatu
izkliedes tiem ir Joti raksturigas. Turklit
nedaudzu paraugu gadijuma nav piclau

jams mehaniski panemt vidéjo kicgelu
parbauzu vértibu. Raksturigas Kiegie|a stip-
ribas novértéjums, protams, ir inZzeniera
atbildiba.

So éku bivizpétés més reti esam nonakusi
pie miira sienu nestspéjas, kas batu lielaka
par 15 kg/cm?, bet nereti rezultati ir zem
10 kg/cm?. Tas ierobezo iespéjas papladinat
ailes un liek domat par pastiprinddanas
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